1) http://acousticlab.ru/download/PPGZ.pdf 

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения
	Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва

	Частота, Гц 
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	NRC
	
	

	ППГЗ тип A с относом 50 мм
	0,23
	0,52
	0,84
	0,68
	0,46
	0,36
	0,63
	
	

	ППГЗ тип A с относом 50 мм с заполнением плитами «ШУМАНЕТ-СК»
	0,45
	0,98
	0,96
	0,80
	0,52
	0,32
	0,82
	
	

	ППГЗ тип C с относом 50 мм
	0,48
	0,87
	0,95
	0,65
	0,21
	0,18
	0,67
	
	

	ППГЗ тип C с относом 50 мм с заполнением плитами «ШУМАНЕТ-СК»
	0,85
	0,95
	0,89
	0,68
	0,41
	0,23
	0,73
	
	

	ППГЗ тип D с относом 50 мм
	0,32
	0,60
	0,83
	0,74
	0,46
	0,22
	0,66
	
	

	ППГЗ тип D с относом 50 мм с заполнением плитами «ШУМАНЕТ-СК»
	0,72
	0,84
	0,81
	0,68
	0,51
	0,32
	0,71
	
	


2)Тип А при БОЛЬШОЙ и МАЛОЙ глубине отсека(короба)
[image: image2.jpg]



3) http://soundmoderator.org/viewtopic.php?p=3920
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